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PRZYSPIESZANIE RDZEWIENIA
STALI CORTEN

POCZATEK 1 PAIESIAL POE ROKL 2 LATA SLAT 40 LaT

CORTEN jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne. Dzieki obecno$Sci
pierwiastkdw stopowych prawie nie przepuszcza tlenu, zawdziecza to patynie, ktéra
tworzy sie na powierzchni stali. W warunkach, kiedy powierzchnia jest raz mokra, a
raz sucha, proces tworzenia sie patyny wynosi 18-36 miesiecy. Szybciej sie tworzy
na terenach wiejskich, a mniej dynamicznie na obszarach morskich, poniewaz
powietrze zabiera duzo soli.

Kolor patyny =z poczatku jest rudawo-brgzowy, czesto zabarwienie jest
nierdwnomierne, jednak z uptywem czasu nabiera jednolitego odcienia. Warto w
pierwszych tygodniach ustawi¢ produkt z daleka od powierzchni trudnych do
czyszczenia. Szczegolnie zaleca uwazac sie na posadzki, ptyty chodnikowe i bruk -
rdzawa powtoka moze je ubrudzi¢, jednakze po czasie ten problem znika.
Uzyskaniu rownomiernej, jednolitej patyny sprzyja ulokowanie produktu w
miejscach o réwnomiernym wptywie czynnikbw zewnetrznych, nalezy unikac
zadaszen i miejsc narazonych na wahania temperatury.

Produktom kortenowskim nie jest straszny uptyw czasu, nie wymagaja one
zabiegow pielegnacyjnych, ani ochronnych. Unika¢ nalezy detergentow, ktére
zawierajg kwas Iub alkohol, a takze innych materiatbw ocynkowanych i
galwanizowanych jako elementu majgcego dtuzszg stycznos¢ z cortenem.

Aby przyspieszy¢ naturalny proces rdzewienia stali kortenowskiej mozna
zastosowac dwa sposoby.

Jednym z nich jest umycie produktu z cortenu ptynem do naczyn oraz codziennie
oblewanie lub spryskiwanie go woda, przez najblizsze dwa tygodnie.

Kolejnym ze sposobdéw jest przecieranie produktu z cortenu Scierka nasgczong
octem lub wodg z solag. Taki zabieg przyspieszy starzenie sie produktu, zachowujgc
przy tym jego wtasciwosci. Proces nalezy powtarzac przez kilka dni.
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